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Produktübersicht beschleuniGer für ePoxidharze (auswahl)

BescHleuniger für epoxidHarze

EPODUR Lieferform Viskosität
25 ° c
[mPa·s]

Siede-
bereich
[°c]

Flamm-
punkt
[°c]

Zusatzmenge  
auf 100 Gew.teile 
ePosid 2031 
[Gewichtsteile]

Chemische
Charakteri- 
sierung

Anwendung

schnellhärter

p 750
helle,  
klare  
flüssigkeit

~ 1 180 58 0,2 – 3 
benzyl- 
dimethylamin  
(bdMa)

wirkungsvoller und gut applizier- 
barer beschleuniger, besonders  
bewährt bei anwendungen mit  
ePodur d 702 (dicy)

p 753
rötlich- 
braune  
flüssigkeit

150 – 200 130 107 0,5 – 3
phenolisches  
tertiäres amin

bewährter, gut dosierbarer  
beschleuniger mit recht gleich- 
mäßigem beschleunigungs- 
verlauf, insbesondere für  
anhydridsysteme

eMi 50  
pM

gelbliche  
flüssigkeit

12 – 22 120 32 0,1 – 1,5 imidazol
2-ethyl-4-Methylimidazol,  
50 %ige lösung in Methoxy-
propanol

Vp 587
helle,  
klare  
flüssigkeit

~ 2 73 92 0,1 – 1,5
modifiziertes  
heterocyclisches  
amin

sehr wirkungsvoller beschleu- 
niger, insbesondere für leistungs- 
fähige flüssigharzsysteme,  
z. b. für das wickelverfahren

Vp 697  
pM 20

gelbliche  
flüssigkeit

~ 4 120 32 0,1 – 1,5 imidazol
2-Phenylimidazol, 20 %ige  
lösung in Methoxypropanol

Vp 781  
pM10

gelbliche  
flüssigkeit

~ 2,5 120 32 0,1 – 1,5 imidazol
2-Methylimidazol, 10 %ige  
lösung in Methoxypropanol

Vp 907
gelblich- 
braune  
flüssigkeit

/// 120 32 2 – 4
bortrifluorid- 
ethylamin

bortrifluorid-ethylamin-komplex  
in, 20%ige lösung in Methoxy- 
propanol (PM), beschleuniger  
für dds-systeme

Die vorliegende Übersicht ist keineswegs vollständig, sondern stellt nur eine aktuelle Auswahl der von DPC lieferbaren  

Harztypen dar. Bei anwendungstechnischen Problemen oder auch bei konkreten Produktwünschen empfiehlt sich auf  

jeden Fall eine vertrauensvolle Rücksprache.



Produktübersicht härter für ePoxidharze (auswahl)
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duroPlast cheMie GMbh

Härter für epoxidHarze

EPODUR Viskosität  
25 ° c [mPa·s]

Aminäquivalent Mischungsverhältnis
m. ePosid 2031 
[Gewichtsteile]

Mischviskosität
25 °c [mPa·s]

Topfzeit  
[min] 100 g  
ansatz 25 °c

TG 1)  
[°c] mit ePosid  
2031 (2 h / 120 °c)

Chemische  
Charakterisierung

Anwendung

schnellhärter

a 102 550-850 38 100 : 20 3.000-5.000 12 -15 127 modifiziertes aliphatisches Polyamin niedrigviskos, chemikalienbeständig, auch bei niedrigen temperaturen gut durchhärtend, universell für beschichtungen, hochgefüllte Massen, schnelle Gießharze und kleber, beschleunigung anderer härter

a 104 ~ 250 86 100 : 46 1.000-1.500 5 - 8 60 modifiziertes Polyamin sehr schneller, niedrigviskoser härter, auch bei niedrigen temperaturen gut anhärtend, für schnelle beschichtungen mit geringer Vergilbungsneigung, hochgefüllte Massen mit guter schlagzähigkeit

Vp 897 ~ 1500 70 100 : 36 5.000-8.000 15 - 20 93 modifiziertes Polyamin insbesondere für lösemittelhaltige beschichtungen mit gutem Glanz und guten beständigkeiten, kunstharzestriche und -mörtel mit guter durchhärtung auch bei niedrigen temperaturen

norMalhärtende aMine

A 202 4-7 20 100 : 11 1.200-1.500 20 - 30 130 diethylentriamin (deta) sehr niedrigviskos und reaktiv, für Gießharze, lösemittelfreie beschichtung, herstellung von addukten

A 203 15-25 24 100 : 13 1.300-1.700 25 - 35 122 triethylentetramin (teta) universell wie ePodur a 202, niedrigerer dampfdruck

A 204 45-65 27 100 : 15 1.500-2.000 30 - 40 119 tetraethylenpentamin (tePa) universeller härter, etwas geringere reaktivität und geringerem dampfdruck als a 202 und a 203

A 205 100-160 38 100 : 20 3.000-4.000 30 - 40 134 modifiziertes aliphatisches Polyamin niedrigviskos, für formstoffe mit guter wärmeformbeständigkeit, Verbundwerkstoffe, hochgefüllte Gießharze

A 226 280-360 36 100 : 20 2.000-4.000 25 - 35 105 modifiziertes Polyamin niedrigviskoser, universeller härter, physiologisch günstigere chemische struktur, für handlaminate, aber auch für schnelle Gießharze und beschichtungen

A 235 70-170 61 100 : 33 1.500-2.500 90 - 120 98 modifiziertes Polyamin niedrigviskos, geringe exothermie, kunstharzbeton, -mörtel, beschichtungen, Gießharze (auch für größere Volumen)

VP 664 5-10 58 100 : 32 500-1.000 3 - 4 h 80 Polyalkylamin sehr niedrigviskos, lange topfzeit, gute formstoffeigenschaften, klebfreie oberflächen

VP 676 220-320 100 100 : 55 1.200-1.700 25 - 30 74 modifiziertes cycloaliphatisches Polyamin niedrigviskos, sehr hellfarbiger härter, insbesondere für lösungsmittelfreie beschichtungen mit guter farbstabilität und glänzenden, klebfreien oberflächen, gut auch für optisch ansprechende laminat-deckschichten

VP 852 165-225 94 100 : 50 1.500-2.000 15 - 20 69 modifiziertes cycloaliphatisches Polyamin schneller härter, insbesondere für beschichtungen unter kritischen bedingungen, gute durchhärtung, klebfreie oberflächen

VP 854 40-70 50 100 : 27 1.500-2.000 ~ 90 111 modifiziertes Polyalkylamin sehr niedrigviskos, lange topfzeit, zäh-hartes formstoffverhalten, klebfreie oberflächen

VP 893 ~ 200 61 100 : 33 1.500-2.000 30 - 40 109 modifiziertes cycloaliphatisches Polyamin niedrigviskos, sehr hellfarbiger härter, insbesondere für lösungsmittelfreie beschichtungen mit guter farbstabilität und glänzenden, klebfreien oberflächen, gut auch für optisch ansprechende laminat-deckschichten

PolyaMidhärter

B 514 12.000-28.000 95 100 : 50 13.000-17.000 2 - 2,5 h 93 Polyaminoimidazolin mittelviskoser, langsamer härter für lacke, klebstoffe, hochgefüllte Massen usw.

B 520 1.000-2.500 95 100 : 50 4.000-6.000 30 - 40 84 Polyaminoamid relativ niedrigviskos und schnell, für lösemittelfreie spachtel- und Mörtelmassen, reaktionskleber, Gießharze

B 525 400-700 95 100 : 50 3.000-4.000 70 - 80 58 Polyaminoamid wie ePodur b 520, niedriger viskos und langsamer

B 535 100-4  00 95 100 : 50 2.000-3.000 7 - 8 h 79 Polyaminoimidazolin sehr niedrigviskoser und sehr langsamer härter, insbesondere für großvolumige, spannungsarme Vergüsse

VP 639 2.000-4.000 95 100 : 50 5.000-7.000 90 - 120 92 Polyaminoimidazolin universeller härter, für klebstoffe, Vergußsysteme mit langer topfzeit

VP 746 30.000-50.000 130 100 : 70 ~ 20.000 3 - 4 h 65 Polyaminoamid hochviskoser, langsamer härter, für klebstoffformulierungen und zur reaktivitätsregulierung

kaltanhärtende aMine

A 301 8-16 43 100 : 23 1.000-1.300 20 - 25 116 n-amino-ethylpiperazin (aeP) sehr niedrigviskos und reaktiv, für formstoffe mit guter wärmeformbeständigkeit und schlagzähigkeit, gut mit flexiblen epoxidharzen zu kombinieren

A 302 12-15 43 100 : 23 1.500-2.500 90 - 120 146 2) cycloaliphatisches Polyamin sehr niedrigviskos und lange Gebrauchsdauer, für formstoffe mit guter wärmeformbeständigkeit und guten mechanischen und elektrischen werten

VP 763 60-80 53 100 : 28 2.000-3.000 90 - 120 157 3) cycloaliphatisches Polyamin niedrigviskos, lange topfzeit, für hochwertige, zähharte und wärmestabile formstoffe

heisshärtende aMine

VP 736 100-250 45 100 : 24
~ 5.000 (25 °c) 
~ 300 (50 °c)

~ 10 h/50 °c 170 4) modifiziertes aromatisches Polyamin niedrige Viskosität, sehr lange topfzeit, gut geeignet für faserverbunde mit schwierigen Verarbeitungsprozessen, sehr gute wärmebständigkeit und gute zähigkeit

VP 785-3 ~ 12.000 50 100 : 27 ~ 12.000 ~ 1,5 h/80 °c 181 4) modifiziertes aromatisches Polyamin speziell für dyamisch hochbelastbare Verbundwerkstoffe, insbesondere mit ePosid VP 784-2 (tG ca. 190 °c)

anhydridhärter

C 603 30-50 166 100 : 85 + 1 % P 750 5) 600-900 /// 132 dicarbonsäureanhydrid dünnflüssiger, hellfarbiger härter, für elektrisch und mechanisch hochwertige formstoffe, großvolumige Gießlinge, faserver-bundwerkstoffe

C 609 50 - 70 168 100 : 85 + 1 % P 750 5) 600-900 /// 133 dicarbonsäureanhydrid dünnflüssiger, hellfarbiger härter, für elektrisch und mechanisch hochwertige formstoffe, großvolumige Gießlinge, faserver-bundwerkstoffe

C 610 175-275 178 100 : 90 + 1 % P 750 5) 1.500-2.000 /// 180 dicarbonsäureanhydrid dünnflüssig und gut verarbeitbar, zur erreichung der sehr hohen wärmeformbeständigkeit und guter mechanischer werte ist eine ausreichende härtung sicherzustellen (min. 160 °c)

VP 675 65-95 158 100 : 80 + 1 % VP 587 7) 600-1.200 /// 146 dicarbonsäureanhydrid bewährter härter für hochwertige laminier-, wickel- und elektrovergußanwendungen, sehr gute und ausgewogene mechanische und thermische eigenschaften

katalytische härter

D 702 schmelzpunkt 211 °c 21 100 : 7 + 0,2% P 750 5) /// /// 155 dicyandiamid (dicy) bei raumtemperatur latenter härter, für lagerfähige 1-kompo-nenten-systeme, Prepregs, kleber

1) Glasumwandlungstemperatur   |   2) nachhärtung z. b. 1-3 h bei 120-140 °c   |   3) nachhärtung z. b. 1-3 h bei 140-180 °c  4) nachhärtung  + 4 h bei 160-180 °c   |   5) ePodur beschleuniger P 750 (bdMa)   |   6) ePodur beschleuniger P 753 (dMP 30)  7) ePodur beschleuniger VP 587
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